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La revolucion de los superconductores
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resistencia al paso dae corriente*e"-

PREMIO NOBEL FISICA 1987 . .
J. GEORG BEDNORZ, K. ALEX MULLER oA -263°C iiiEl Cu, no ofrece resistencia al paso de

corriente electrica!ll!

eiiLOs investigadores comenzaron a encontrar aleaciones
metalicas superconductoras a temperaturas baja!!!

¢ iSe descubren nuevos materiales superconductores, que no son metales
ni aleaciones, sino oxidos de materiales ceramicos y cobre (Creces,
Septiembre 1987 y Septiembre 1991).

eInvestigadores descubren mezclas de diferentes materiales,
gue son superconductores a temperaturas de =190 °C

o [ HIXXXX descubren un nuevo material que no ofrece resistencia al

¢ COmo conseguimos temperaturas
cercanas alos -195°C?

Los superconductores;
se comportan como
diamagnetos perfectos:
Efecto Meissner. Levitacion
magnetica?
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temperaturas!!. Para aplicaciones reales se emplean aleaciones menos costosas

la.:Ll, Z. et al., Physical Review Letters 126 14640,1 (2021). 1b. https://science.ostl.gov/-
/media/bes/pdf/reports/2016/BRN_Quantum_Materials forEnergy Relevant Technology.pdf 2.
http://gomollon.com/electrones/?p=821; http://sabersiocupalugar.blogspot.com.es/2010/06/levitacion-magnetica.html



